
درخواست کننده: حامیان صنعت انرژی پویا 
آدرس شرکت: تهران، سعادت آباد، خیابان نوزدهم شمالی، خیابان هفدهم، پلاک ، 54-

  برج تجاری عرفان، طبقه ،   4واحد  408 
PLATE A516 GR.70N  :نام نمونه

از 2 1 شماره صفحه: نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است   رطوبت: %41 25C :دما شرایط محیطی

شماره پیگیری 2087-3
تاریخ ارائه گزارش 1404/01/27

شماره ویرایش 0
پیوست

تاریخ دریافت نمونه 1404/01/25
تاریخ تایید انجام  1404/01/25

HS-RAZI-140425 شماره نامه مشتری
تاریخ نامه مشتری 1404/01/25

آزمون ضربه
 ASTM E23 (2023):استاندارد مرجع آزمون

Charpy Impact Test :نوع آزمون
2 mm شکل به عمق V :نوع ناچ

نوع مقطع قطعه: تخت

نتیجه دمای آزمون
̊C

میانگین
J

انرژی ضربه
J

ابعاد نمونه
(mm)

ردیف

جدا نشد 277 10*10*55 1
جدا نشد 277 10*10*55 2
جدا شد

-48 279
283 10*10*55 3

مدیر آزمایشگاه مکانیکی

ایمان قبادی



درخواست کننده: حامیان صنعت انرژی پویا 
آدرس شرکت: تهران، سعادت آباد، خیابان نوزدهم شمالی، خیابان هفدهم، پلاک ، 54-

  برج تجاری عرفان، طبقه ،   4واحد  408 
PLATE A516 GR.70N  :نام نمونه

از 2 2 شماره صفحه: نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است   رطوبت: دما: شرایط محیطی

شماره پیگیری 2087-3
تاریخ ارائه گزارش 1404/01/28

شماره ویرایش 0
پیوست

تاریخ دریافت نمونه 1404/01/25
تاریخ تایید انجام  1404/01/25

HS-RAZI-140425 شماره نامه مشتری
تاریخ نامه مشتری 1404/01/25

مدیر آزمایشگاه مکانیکی

ایمان قبادی


